Typhoon GA-HGA

_ BREITE PRODUKTPALETTE
FUR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

OSAWA

SORMA CUTTING SOLUTIONS






OSAWA

GA-HGA

- VHM-Hochleistungsbohrer fur allegemeine Anwendungen.

- Hergestellt aus Hartmetall mit Submikron-Korn und neuer PV400-Beschichtung fur
bessere Verschleibestéandigkeit (geringere Kosten pro Bohrung).

optimale Prozesssicherheit.

Gerade Schneidengeometrie und einzigartige Kantenbehandlung garantieren eine

Der optimierte Kerndurchmesser garantiert eine gerade Bohrung und das Design mit

breiten Spannuten ermdglicht einen reibungslosen Spanauswurf.

EIGENSCHAFTEN

Produktpalette: D3-D20, mit und ohne IK, 3xD und 5xD mit Weldonschaft.
Produktpalette: D3-D20, mit IK, 8xD mit Weldonschaft.

MaBe
3xD DIN 6537K, 5xD DIN 6573L, 8xD Osawa Norm

3xD - 5xD - 8xD
Weldonschaft
laut DIN 6535HB Norm

Sorte
Submikron VHM

Gerade Schneidengeometrie
verbessert die Kantenfestigkeit

Einzigartige
Kantenbehandlung
reduziert Absplitterungen
und verbessert

die Bohrstabilitat

Schmale Kante
fir den Schutz
der Schneide

Neue PV400 Beschichtung
bessere VerschleiBfestigkeit und
langere Standzeit




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

373GA'HGA 3XD || ook %% Po
H GA HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
373GA  373HGA
373GA
373HGA
* | % | % 373GA N
* * * 373HGA d(hé)l
* Erste Wahl ¥ geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) I I L e Stock A Stock
3.0  |+0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0300 ° 373HGA0300 °
3.1 +0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0310 ° 373HGA0310 °
3.2 |+0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0320 ° 373HGA0320 °
3.3 +0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0330 ° 373HGA0330 °
3.4 +0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0340 ° 373HGA0340 °
3.5  |+0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0350 ° 373HGA0350 °
3.6 |+0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0360 ° 373HGA0360 °
3.7 +0.004/+0.016 6 14 20 62 373GA0370 ° 373HGA0370 °
3.8 |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0380 ° 373HGA0380 °
3.9  |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0390 ° 373HGA0390 °
4.0  |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0400 ° 373HGA0400 °
4.1 +0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0410 ° 373HGA0410 °
4.2  |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0420 ° 373HGA0420 °
4.3  |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0430 ° 373HGA0430 °
4.4 +0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0440 ° 373HGA0440 °
45  +0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0450 ° 373HGA0450 °
4.6  |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0460 ° 373HGA0460 °
4.7  |+0.004/+0.016 6 17 24 66 373GA0470 ° 373HGA0470 °
4.8  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0480 ° 373HGA0480 °
4.9  +0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0490 ° 373HGA0490 °
5.0  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0500 ° 373HGA0500 °
5.1 +0.004/40.016 6 20 28 66 373GA0510 ° 373HGA0510 °
5.2 |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0520 ° 373HGA0520 °
5.3 |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0530 ° 373HGA0530 °
5.4  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0540 ° 373HGA0540 °
5.5  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0550 ° 373HGA0550 °
5.6  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0560 ° 373HGA0560 °
5.7  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0570 ° 373HGA0570 °
5.8  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0580 ° 373HGA0580 °
5.9  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0590 ° 373HGA0590 °
6.0  |+0.004/+0.016 6 20 28 66 373GA0600 ° 373HGA0600 °
6.1 +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0610 ° 373HGA0610 °
6.2 |+0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0620 ° 373HGA0620 °
6.3 | +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0630 ° 373HGA0630 °
6.4 | +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0640 ° 373HGA0640 °
6.5 | +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0650 ° 373HGA0650 °
6.6 | +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0660 ° 373HGA0660 °
6.7 | +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0670 ° 373HGA0670 °
6.8  |+0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0680 ° 373HGA0680 °

® Vorritig O kein Standardartikel




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

373GA'HGA 3XD 6;’;';K %% Po
H GA HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
373GA  373HGA
373GA
373HGA
* | % | % 373GA N
* * * 373HGA d(hé)l
* Erste Wahl v geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) I I L e Stock A Stock
6.9 | +0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0690 ° 373HGA0690 °
7.0 |+0.006/+0.021 8 24 34 79 373GA0700 ° 373HGA0700 °
71 +0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0710 ° 373HGA0710 °
7.2 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0720 ° 373HGA0720 °
7.3 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0730 ° 373HGA0730 °
7.4 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0740 ° 373HGA0740 °
7.5 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0750 ° 373HGA0750 °
7.6  |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0760 ° 373HGA0760 °
7.7 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0770 ° 373HGA0770 °
7.8 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0780 ° 373HGA0780 °
7.9 |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0790 ° 373HGA0790 °
8.0  |+0.006/+0.021 8 29 41 79 373GA0800 ° 373HGA0800 °
8.1 +0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0810 ° 373HGA0810 °
8.2  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0820 ° 373HGA0820 °
8.3  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0830 ° 373HGA0830 °
8.4  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0840 ° 373HGA0840 °
8.5  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0850 ° 373HGA0850 °
8.6  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0860 ° 373HGA0860 °
8.7  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0870 ° 373HGA0870 °
8.8  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0880 ° 373HGA0880 °
8.9  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0890 ° 373HGA0890 °
9.0  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0900 ° 373HGA0900 °
9.1 +0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0910 ° 373HGA0910 °
9.2 |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0920 ° 373HGA0920 °
9.3 |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0930 ° 373HGA0930 °
9.4  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0940 ° 373HGA0940 °
9.5  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0950 ° 373HGA0950 °
9.6  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0960 ° 373HGA0960 °
9.7  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0970 ° 373HGA0970 °
9.8 |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0980 ° 373HGA0980 °
9.9  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA0990 ° 373HGA0990 °
10.0  |+0.006/+0.021 10 35 47 89 373GA1000 ° 373HGA1000 °
10.1  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1010 ° 373HGA1010 °
10.2  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1020 ° 373HGA1020 °
10.3 | +0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1030 ° 373HGA1030 °
10.4  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1040 ° 373HGA1040 °
10.5  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1050 ° 373HGA1050 °
10.6  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1060 ° 373HGA1060 °
10.7  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1070 ° 373HGA1070 °

® Vorritig O kein Standardartikel




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

373GA'HGA 3XD 6;’;';K %% Po
H GA HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
373GA  373HGA
373GA
373HGA
* | % | % 373GA N
* * * 373HGA d(hé)l
* Erste Wahl ¥ geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) I I L e Stock A Stock
10.8  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1080 ° 373HGA1080 °
10.9  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1090 ° 373HGA1090 °
11.0  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1100 ° 373HGA1100 °
111 |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1110 ° 373HGA1110 °
11.2  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1120 ° 373HGA1120 °
11.3  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1130 ° 373HGA1130 °
11.4  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1140 ° 373HGA1140 °
11.5  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1150 ° 373HGA1150 °
11.6 | +0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1160 ° 373HGA1160 °
11.7  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1170 ° 373HGA1170 °
11.8  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1180 ° 373HGA1180 °
11.9  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1190 ° 373HGA1190 °
12.0  |+0.007/+0.025 12 40 55 102 373GA1200 ° 373HGA1200 °
12.1  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1210 o 373HGA1210 °
12.2  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1220 ° 373HGA1220 °
12.3  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1230 o
12.4  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1240 o
12.5  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1250 ° 373HGA1250 °
12.6  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1260 o
12.7  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1270 ° 373HGA1270 °
12.8  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1280 ° 373HGA1280 °
12.9  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1290 0
13.0  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1300 ° 373HGA1300 °
13.5  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1350 ° 373HGA1350 °
13.7  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1370 ° 373HGA1370 o
13.8 | +0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1380 ° 373HGA1380 o
14.0  |+0.007/+0.025 14 43 60 107 373GA1400 ° 373HGA1400 °
14.2  |+0.007/+0.025 16 45 65 115 373GA1420 ° 373HGA1420 °
14.5  |+0.007/+0.025 16 45 65 115 373GA1450 ° 373HGA1450 °
14.7  |+0.007/+0.025 16 45 65 115 373GA1470 ° 373HGA1470 o)
14.8  |+0.007/+0.025 16 45 65 115 373GA1480 ° 373HGA1480 °
15.0  |+0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1500 ° 373HGA1500 °
15.2  |+0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1520 ° 373HGA1520 °
15.3 | +0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1530 ° 373HGA1530 °
15.5  |+0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1550 ° 373HGA1550 °
15.7  |+0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1570 ° 373HGA1570 o
15.8  |+0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1580 ° 373HGA1580 °
16.0  |+0.007/+0.025 16 49 65 115 373GA1600 ° 373HGA1600 °
16.5  |+0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1650 ° 373HGA1650 °

® Vorritig O kein Standardartikel




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

OSAWA

373GA-HGA

allgemeine Anwendungen, Weldonschaft

3XD

A G

MG
PV400

373GA 373HGA

373GA
373HGA
* PAg * 373GA
* * * 373HGA
* Erste Wahl v geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) | 1 L e Stock A Stock
16.8 +0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1680 (@] 373HGA1680 O
17.0 +0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1700 [ ] 373HGA1700 [ )
17.5 +0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1750 [ ] 373HGA1750 [ ]
17.7 +0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1770 O 373HGA1770 (@]
17.8 +0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1780 (@] 373HGA1780 O
18.0 +0.007/+0.025 18 52 73 123 373GA1800 [ ] 373HGA1800 [
18.5 +0.008/+0.029 20 55 79 131 373GA1850 [ ] 373HGA1850 [}
18.8 +0.008/+0.029 20 55 79 131 373GA1880 (@] 373HGA1880 O
19.0 +0.008/+0.029 20 55 79 131 373GA1900 [ ] 373HGA1900 o
19.5 +0.008/+0.029 20 55 79 131 373GA1950 [ ] 373HGA1950 [
19.8 +0.008/+0.029 20 55 79 131 373GA1980 (@] 373HGA1980 O
20.0 +0.008/+0.029 20 55 79 131 373GA2000 [ ] 373HGA2000 [ )

® Vorritig O kein Standardartikel



GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

SCHNITTPARAMETER

1ISO 513
Werkstoffgruppe Pt P2 BE psfee &
Harte/Rm <500 N/mm? 500+700 N/mm? | 600+1000 N/mm? | 900+1480 N/mm? <700 N/mm? 850+1200 N/mm?
Vc (m/min) 70+90 60+80 60+80 50+70 40+60 35+55
D fn fn fn fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.143 0.143 0.124 0.105 0.076 0.057
4 0.143 0.143 0.124 0.105 0.076 0.057
6 0.181 0.181 0.162 0.133 0.114 0.095
8 0.209 0.209 0.190 0.152 0.133 0.124
10 0.209 0.209 0.190 0.152 0.133 0.124
12 0.266 0.266 0.219 0.181 0.171 0.171
14 0.304 0.304 0.238 0.209 0.190 0.190
16 0.304 0.304 0.238 0.209 0.190 0.190
18 0.361 0.361 0.285 0.228 0.228 0.228
20 0.361 0.361 0.285 0.228 0.228 0.228
1ISO 513
Werkstoffgruppe [P} P2| BR Ps o] P ]
Harte/Rm <500 N/mm? 500+700 N/mm? | 600+1000 N/mm? | 900+1480 N/mm? <700 N/mm? 850+1200 N/mm?
Vc (m/min) 90110 70+90 70:90 50+70 50+70 40+60
D fn fn fn fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.150 0.150 0.130 0.110 0.080 0.060
4 0.150 0.150 0.130 0.110 0.080 0.060
6 0.190 0.190 0.170 0.140 0.120 0.100
8 0.220 0.220 0.200 0.160 0.140 0.130
10 0.220 0.220 0.200 0.160 0.140 0.130
12 0.280 0.280 0.230 0.190 0.180 0.180
14 0.320 0.320 0.250 0.220 0.200 0.200
16 0.320 0.320 0.250 0.220 0.200 0.200
18 0.380 0.380 0.300 0.240 0.240 0.240
20 0.380 0.380 0.300 0.240 0.240 0.240
ISO 513
Werkstoffgruppe 1 2 s
Hérte/Rm <750 N/mm? 550+850 N/mm? 650+950 N/mm?
Vc (m/min) 50+70 50+70 35+55
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.080 0.060 0.060
4 0.100 0.080 0.080
6 0.120 0.080 0.080
8 0.130 0.100 0.100
10 0.150 0.110 0.110
12 0.170 0.130 0.130
14 0.180 0.130 0.130
16 0.200 0.140 0.140
18 0.220 0.140 0.140
20 0.240 0.160 0.160




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

SCHNITTPARAMETER

373GA
1ISO 513
Werkstoffgruppe E E
Harte/Rm 150+250 HB 150+350 HB 120+260 HB
Vc (m/min) 90+110 70+90 60+80
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.162 0.143 0.086
4 0.190 0.162 0.095
6 0.238 0.190 0.124
8 0.257 0.238 0.152
10 0.285 0.266 0.190
12 0.314 0.285 0.209
14 0.342 0.314 0.228
16 0.380 0.333 0.247
18 0.399 0.361 0.266
20 0.428 0.380 0.266
373HGA
1ISO 513
Werkstoffgruppe E E
Harte/Rm 150+250 HB 150+350 HB 120+260 HB
Vc (m/min) 110+130 90+110 70+90
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.170 0.150 0.090
4 0.200 0.170 0.100
6 0.250 0.200 0.130
8 0.270 0.250 0.160
10 0.300 0.280 0.200
12 0.330 0.300 0.220
14 0.360 0.330 0.240
16 0.400 0.350 0.260
18 0.420 0.380 0.280
20 0.450 0.400 0.280




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

375GA-HGA 50 || 2 || 55 || G |
H GA HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
375GA 375HGA
375GA
375HGA
* | % | % 375GA N
* * * 375HGA d(hé)l
* Erste Wahl ¥ geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) I I L e Stock A Stock
3.0  |+0.004/+0.016 6 23,5 28 66 375GA0300 ° 375HGA0300 °
3.1 +0.004/+0.016 6 23,4 28 66 375GA0310 ° 375HGA0310 °
3.2 |+0.004/+0.016 6 23,2 28 66 375GA0320 ° 375HGA0320 °
3.3 +0.004/+0.016 6 23,1 28 66 375GA0330 ° 375HGA0330 °
3.4  |+0.004/+0.016 6 22,9 28 66 375GA0340 ° 375HGA0340 °
3.5  |+0.004/+0.016 6 22,8 28 66 375GA0350 ° 375HGA0350 °
3.6 |+0.004/+0.016 6 22,6 28 66 375GA0360 ° 375HGA0360 °
3.7 +0.004/+0.016 6 22,5 28 66 375GA0370 ° 375HGA0370 °
3.8 |+0.004/+0.016 6 30,3 36 74 375GA0380 ° 375HGA0380 °
3.9  |+0.004/+0.016 6 30,2 36 74 375GA0390 ° 375HGA0390 °
4.0  |+0.004/+0.016 6 30,0 36 74 375GA0400 ° 375HGA0400 °
4.1 +0.004/+0.016 6 29,9 36 74 375GA0410 ° 375HGA0410 °
4.2 |+0.004/+0.016 6 29,7 36 74 375GA0420 ° 375HGA0420 °
43  |+0.004/+0.016 6 29,6 36 74 375GA0430 ° 375HGA0430 °
4.4 +0.004/+0.016 6 29,4 36 74 375GA0440 ° 375HGA0440 °
45  +0.004/+0.016 6 29,3 36 74 375GA0450 ° 375HGA0450 °
4.6  |+0.004/+0.016 6 29,1 36 74 375GA0460 ° 375HGA0460 °
4.65  |+0.004/+0.016 6 29,0 36 74 375HGA0465 °
4.7  |+0.004/+0.016 6 29,0 36 74 375GA0470 ° 375HGA0470 °
4.8  +0.004/+0.016 6 36,8 44 82 375GA0480 ° 375HGA0480 °
4.9  |+0.004/+0.016 6 36,7 44 82 375GA0490 ° 375HGA0490 °
5.0  |+0.004/+0.016 6 36,5 44 82 375GA0500 ° 375HGA0500 °
5.1 +0.004/+0.016 6 36,4 44 82 375GA0510 ° 375HGA0510 °
5.2 |+0.004/+0.016 6 36,2 44 82 375GA0520 ° 375HGA0520 °
53  |+0.004/+0.016 6 36,1 44 82 375GA0530 ° 375HGA0530 °
5.4  |+0.004/+0.016 6 35,9 44 82 375GA0540 ° 375HGA0540 °
5.5  |+0.004/+0.016 6 35,8 44 82 375GA0550 ° 375HGA0550 °
5.55  |+0.004/+0.016 6 35,7 44 82 375HGA0555 °
5.6  |+0.004/+0.016 6 35,6 44 82 375GA0560 ° 375HGA0560 °
5.7  |+0.004/+0.016 6 35,5 44 82 375GA0570 ° 375HGA0570 °
5.8  |+0.004/+0.016 6 35,3 44 82 375GA0580 ° 375HGA0580 °
5.9  |+0.004/+0.016 6 35,2 44 82 375GA0590 ° 375HGA0590 °
6.0  |+0.004/+0.016 6 35,0 44 82 375GA0600 ° 375HGA0600 °
6.1 +0.006/+0.021 8 43,9 53 91 375GA0610 ° 375HGA0610 °
6.2 | +0.006/+0.021 8 43,7 53 91 375GA0620 ° 375HGA0620 °
6.3 | +0.006/+0.021 8 43,6 53 91 375GA0630 ° 375HGA0630 °
6.4 |+0.006/+0.021 8 43,4 53 91 375GA0640 ° 375HGA0640 °
6.5  |+0.006/+0.021 3 43,3 53 91 375GA0650 ° 375HGA0650 °
6.6 | +0.006/+0.021 8 43,1 53 91 375GA0660 ° 375HGA0660 °

® Vorritig O kein Standardartikel
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GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

375GA-HGA 50 || 20 {1 557 || 55 | g
H GA HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
375GA 375HGA
375GA
375HGA
* | % | % 375GA N
* * * 375HGA d(hé)l
* Erste Wahl ¥ geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) I I L e Stock A Stock
6.7 | +0.006/+0.021 3 43,0 53 91 375GA0670 ° 375HGA0670 °
6.8 | +0.006/+0.021 3 42,8 53 91 375GA0680 ° 375HGA0680 °
6.9 | +0.006/+0.021 3 42,7 53 91 375GA0690 ° 375HGA0690 °
7.0 |+0.006/+0.021 8 42,5 53 91 375GA0700 ° 375HGA0700 °
71 +0.006/+0.021 8 42,4 53 91 375GA0710 ° 375HGA0710 °
7.2 |+0.006/+0.021 3 42,2 53 91 375GA0720 ° 375HGA0720 °
7.3 |+0.006/+0.021 8 42,1 53 91 375GA0730 ° 375HGA0730 °
7.4 |+0.006/+0.021 8 41,9 53 91 375GA0740 ° 375HGA0740 °
7.45  |+0.006/+0.021 8 41,8 53 91 375HGA0745 °
7.5  |+0.006/+0.021 3 41,8 53 91 375GA0750 ° 375HGA0750 °
7.6 |+0.006/+0.021 3 41,6 53 91 375GA0760 ° 375HGA0760 °
7.7 |+0.006/+0.021 8 41,5 53 91 375GA0770 ° 375HGA0770 °
7.8 |+0.006/+0.021 8 41,3 53 91 375GA0780 ° 375HGA0780 °
7.9 |+0.006/+0.021 3 41,2 53 91 375GA0790 ° 375HGA0790 °
8.0  |+0.006/+0.021 3 41,0 53 91 375GA0800 ° 375HGA0800 °
8.1 +0.006/+0.021 10 48,9 61 103 375GA0810 ° 375HGA0810 °
8.2  |+0.006/+0.021 10 48,7 61 103 375GA0820 ° 375HGA0820 °
8.3  |+0.006/+0.021 10 48,6 61 103 375GA0830 ° 375HGA0830 °
8.4  |+0.006/+0.021 10 48,4 61 103 375GA0840 ° 375HGA0840 °
8.5  |+0.006/+0.021 10 48,3 61 103 375GA0850 ° 375HGA0850 °
8.6  |+0.006/+0.021 10 48,1 61 103 375GA0860 ° 375HGA0860 °
8.7  |+0.006/+0.021 10 48,0 61 103 375GA0870 ° 375HGA0870 °
8.8  |+0.006/+0.021 10 47,8 61 103 375GA0880 ° 375HGA0880 °
8.9  |+0.006/+0.021 10 47,7 61 103 375GA0890 ° 375HGA0890 °
9.0  |+0.006/+0.021 10 47,5 61 103 375GA0900 ° 375HGA0900 °
9.1 +0.006/+0.021 10 47,4 61 103 375GA0910 ° 375HGA0910 °
9.2 |+0.006/+0.021 10 47,2 61 103 375GA0920 ° 375HGA0920 °
9.3 |+0.006/+0.021 10 47,1 61 103 375GA0930 ° 375HGA0930 °
9.35 | +0.006/+0.021 10 47,0 61 103 375HGA0935 °
9.4  |+0.006/+0.021 10 46,9 61 103 375GA0940 ° 375HGA0940 °
9.5  |+0.006/+0.021 10 46,8 61 103 375GA0950 ° 375HGA0950 °
9.6 | +0.006/+0.021 10 46,6 61 103 375GA0960 ° 375HGA0960 °
9.7  |+0.006/+0.021 10 46,5 61 103 375GA0970 ° 375HGA0970 °
9.8 |+0.006/+0.021 10 46,3 61 103 375GA0980 ° 375HGA0980 °
9.9 |+0.006/+0.021 10 46,2 61 103 375GA0990 ° 375HGA0990 °
10.0 | +0.006/+0.021 10 46,0 61 103 375GA1000 ° 375HGA1000 °
10.1  |+0.007/+0.025 12 55,9 71 118 375GA1010 ° 375HGA1010 °
10.2  |+0.007/+0.025 12 55,7 71 118 375GA1020 ° 375HGA1020 °
10.3  |+0.007/+0.025 12 55,6 71 118 375GA1030 ° 375HGA1030 °
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GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

375GA-HGA 50 || 20 {1 557 || 55 | g
H GA HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
375GA 375HGA
375GA
375HGA
* | % | % 375GA N
* | x| x 375HGA d(hé)l
* Erste Wahl ¥ geeignet
D(m7) D Tol. d(hé) I I L e Stock A Stock
10.4 | +0.007/+0.025 12 55,4 71 118 375GA1040 ° 375HGA1040 °
10.5 | +0.007/+0.025 12 55,3 71 118 375GA1050 ° 375HGA1050 °
10.6 | +0.007/+0.025 12 55,1 71 118 375GA1060 ° 375HGA1060 °
10.7 | +0.007/+0.025 12 55,0 71 118 375GA1070 ° 375HGA1070 °
10.8  |+0.007/+0.025 12 54,8 71 118 375GA1080 ° 375HGA1080 °
10.9  |+0.007/+0.025 12 54,7 71 118 375GA1090 ° 375HGA1090 °
11.0  |+0.007/+0.025 12 54,5 71 118 375GA1100 ° 375HGA1100 °
111 |+0.007/+0.025 12 54,4 71 118 375GA1110 ° 375HGA1110 °
11.2  |+0.007/+0.025 12 54,2 71 118 375GA1120 ° 375HGA1120 °
113 |+0.007/+0.025 12 54,1 71 118 375GA1130 ° 375HGA1130 °
11.4  |+0.007/+0.025 12 53,9 71 118 375GA1140 ° 375HGA1140 °
11.5  |+0.007/+0.025 12 53,8 71 118 375GA1150 ° 375HGA1150 °
11.6  |+0.007/+0.025 12 53,6 71 118 375GA1160 ° 375HGA1160 °
117 |+0.007/+0.025 12 53,5 71 118 375GA1170 ° 375HGA1170 °
11.8  |+0.007/+0.025 12 53,3 71 118 375GA1180 ° 375HGA1180 °
11.9  |+0.007/+0.025 12 53,2 71 118 375GA1190 ° 375HGA1190 °
12.0  |+0.007/+0.025 12 53,0 71 118 375GA1200 ° 375HGA1200 °
121 |+0.007/+0.025 14 58,9 77 124 375HGA1210 °
12.2  |+0.007/+0.025 14 58,7 77 124 375HGA1220 °
12.3  |+0.007/+0.025 14 58,6 77 124 375HGA1230 °
12.4  |+0.007/+0.025 14 58,4 77 124 375HGA1240 °
12.5  |+0.007/+0.025 14 58,3 77 124 375GA1250 ° 375HGA1250 °
12.6 | +0.007/+0.025 14 58,1 77 124 375HGA1260 °
12.7  |+0.007/+0.025 14 58,0 77 124 375HGA1270 °
12.8  |+0.007/+0.025 14 57,8 77 124 375HGA1280 °
13.0  |+0.007/+0.025 14 57,5 77 124 375GA1300 ° 375HGA1300 °
13.5  |+0.007/+0.025 14 56,8 77 124 375GA1350 ° 375HGA1350 °
13.7  |+0.007/+0.025 14 56,5 77 124 375HGA1370 °
13.8  |+0.007/+0.025 14 56,3 77 124 375HGA1380 °
13.9  |+0.007/+0.025 14 56,2 77 124 375HGA1390 °
14.0  |+0.007/+0.025 14 56,0 77 124 375GA1400 ° 375HGA1400 °
141 |+0.007/+0.025 16 61,9 83 133 375HGA1410 °
14.2  |+0.007/+0.025 16 61,7 83 133 375HGA1420 °
14.5  |+0.007/+0.025 16 61,3 83 133 375GA1450 ° 375HGA1450 °
14.7  |+0.007/+0.025 16 61,0 83 133 375HGA1470 °
14.8  |+0.007/+0.025 16 60,8 83 133 375HGA1480 °
15.0  |+0.007/+0.025 16 60,5 83 133 375GA1500 ° 375HGA1500 °
15.1  |+0.007/+0.025 16 60,4 83 133 375HGA1510 °
15.2  |+0.007/+0.025 16 60,2 83 133 375HGA1520 °

® Vorritig O kein Standardartikel

12



GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

375GA-HGA 5XD || 2N %’% -

6337L PV400

allgemeine Anwendungen, Weldonschaft

375GA 375HGA

375GA
375HGA
* | % | * 375GA
* | *x | % 375HGA
* Erste Wahl ¥ geeignet
D(m7) D Tol. d(h6) | I L e Stock A Stock
15.3  |+0.007/+0.025 16 60,1 83 133 375HGA1530 °
15.5  |+0.007/+0.025 16 59,8 83 133 375GA1550 ° 375HGA1550 °
15.7  |+0.007/+0.025 16 59,5 83 133 375HGA1570 °
15.8  |+0.007/+0.025 16 59,3 83 133 375HGA1580 °
16.0  +0.007/+0.025 16 59,0 83 133 375GA1600 ° 375HGA1600 °
16.5  |+0.007/+0.025 18 68,3 93 143 375GA1650 ° 375HGA1650 °
16.8  |+0.007/+0.025 18 67,8 93 143 375HGA1680 o
17.0  |+0.007/+0.025 18 67,5 93 143 375GA1700 ° 375HGA1700 °
17.5  +0.007/+0.025 18 66,8 93 143 375GA1750 ° 375HGA1750 °
17.7  |+0.007/+0.025 18 66,5 93 143 375HGA1770 o
17.8  |+0.007/+0.025 18 66,3 93 143 375HGA1780 0
18.0  |+0.007/+0.025 18 66,0 93 143 375GA1800 ° 375HGA1800 °
18.5  |+0.008/+0.029 20 73,3 101 153 375GA1850 ° 375HGA1850 °
18.8  |+0.008/+0.029 20 72,8 101 153 375HGA1880 o
19.0  |+0.008/+0.029 20 72,5 101 153 375GA1900 ° 375HGA1900 °
19.5  |+0.008/+0.029 20 71,8 101 153 375GA1950 ° 375HGA1950 °
19.8  |+0.008/+0.029 20 713 101 153 375HGA1980 o
20.0  |+0.008/+0.029 20 71,0 101 153 375GA2000 ° 375HGA2000 °
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13



GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

SCHNITTPARAMETER

1ISO 513
Werkstoffgruppe Pt P2 BE psfee &
Harte/Rm <500 N/mm? 500+700 N/mm? | 600+1000 N/mm? | 900+1480 N/mm? <700 N/mm? 850+1200 N/mm?
Vc (m/min) 70+90 60+80 60+80 50+70 40+60 35+55
D fn fn fn fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.143 0.143 0.124 0.105 0.076 0.057
4 0.143 0.143 0.124 0.105 0.076 0.057
6 0.181 0.181 0.162 0.133 0.114 0.095
8 0.209 0.209 0.190 0.152 0.133 0.124
10 0.209 0.209 0.190 0.152 0.133 0.124
12 0.266 0.266 0.219 0.181 0.171 0.171
14 0.304 0.304 0.238 0.209 0.190 0.190
16 0.304 0.304 0.238 0.209 0.190 0.190
18 0.361 0.361 0.285 0.228 0.228 0.228
20 0.361 0.361 0.285 0.228 0.228 0.228
1ISO 513
Werkstoffgruppe [P} P2| BR Ps o] P ]
Harte/Rm <500 N/mm? 500+700 N/mm? | 600+1000 N/mm? | 900+1480 N/mm? <700 N/mm? 850+1200 N/mm?
Vc (m/min) 90110 70+90 70:90 50+70 50+70 40+60
D fn fn fn fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.150 0.150 0.130 0.110 0.080 0.060
4 0.150 0.150 0.130 0.110 0.080 0.060
6 0.190 0.190 0.170 0.140 0.120 0.100
8 0.220 0.220 0.200 0.160 0.140 0.130
10 0.220 0.220 0.200 0.160 0.140 0.130
12 0.280 0.280 0.230 0.190 0.180 0.180
14 0.320 0.320 0.250 0.220 0.200 0.200
16 0.320 0.320 0.250 0.220 0.200 0.200
18 0.380 0.380 0.300 0.240 0.240 0.240
20 0.380 0.380 0.300 0.240 0.240 0.240
ISO 513
Werkstoffgruppe 1 2 s
Hérte/Rm <750 N/mm? 550+850 N/mm? 650+950 N/mm?
Vc (m/min) 50+70 50+70 35+55
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.080 0.060 0.060
4 0.100 0.080 0.080
6 0.120 0.080 0.080
8 0.130 0.100 0.100
10 0.150 0.110 0.110
12 0.170 0.130 0.130
14 0.180 0.130 0.130
16 0.200 0.140 0.140
18 0.220 0.140 0.140
20 0.240 0.160 0.160
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GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

SCHNITTPARAMETER

375GA
1ISO 513
Werkstoffgruppe E E
Harte/Rm 150+250 HB 150+350 HB 120+260 HB
Vc (m/min) 90+110 70+90 60+80
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.162 0.143 0.086
4 0.190 0.162 0.095
6 0.238 0.190 0.124
8 0.257 0.238 0.152
10 0.285 0.266 0.190
12 0.314 0.285 0.209
14 0.342 0.314 0.228
16 0.380 0.333 0.247
18 0.399 0.361 0.266
20 0.428 0.380 0.266
375HGA
1ISO 513
Werkstoffgruppe E E
Harte/Rm 150+250 HB 150+350 HB 120+260 HB
Vc (m/min) 110+130 90+110 70+90
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.170 0.150 0.090
4 0.200 0.170 0.100
6 0.250 0.200 0.130
8 0.270 0.250 0.160
10 0.300 0.280 0.200
12 0.330 0.300 0.220
14 0.360 0.330 0.240
16 0.400 0.350 0.260
18 0.420 0.380 0.280
20 0.450 0.400 0.280




GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

OSAWA

358HGA oo || s [ B | e
. HGA

allgemeine Anwendungen, Weldonschaft

"

% Erste Wahl v geeignet | I:)

\ | R
‘ I
‘ L
D(m7) D Tol. d(h6) 1 11 L EDP No. Stock
3.0 +0.012/+0.002 6 29 34 72 358HGA0300 [}
3.1 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0310 °
3.2 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0320 o
3.3 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0330 [}
3.4 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0340 °
3.5 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0350 [}
3.6 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0360 ()
3.7 +0.016/+0.004 6 29 34 72 358HGA0370 [ ]
3.8 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0380 ()
3.9 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0390 °
4.0 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0400 ()
4.1 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0410 [}
4.2 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0420 [}
4.3 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0430 [}
4.4 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0440 O
4.5 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0450 [ ]
4.6 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0460 ()
4.7 +0.016/+0.004 6 36 43 81 358HGA0470 ®
4.8 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0480 [}
4.9 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0490 [ J
5.0 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0500 [}
5.1 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGAO0510 [}
5.2 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0520 [}
5.3 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0530 [ J
5.4 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0540 o
5.5 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0550 [ J
5.6 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0560 [
5.7 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGAO0570 [ J
5.8 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0580 [}
5.9 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0590 [}
6.0 +0.016/+0.004 6 48 57 95 358HGA0600 [}
6.1 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0610 [ J
6.2 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0620 (]
6.3 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0630 [}
6.4 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0640 [ ]
6.5 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0650 [ J
6.6 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0660 (]
6.7 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0670 [}
6.8 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0680 °
® Vorritig O kein Standardartikel
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GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

OSAWA

358HGA oo || s [ B | e
. HGA
allgemeine Anwendungen, Weldonschaft
x| x| *
% Erste Wahl v geeignet | I:)
\ | R
‘ I
‘ L
D(m7) D Tol. d(h6) 1 11 L EDP No. Stock
6.9 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0690 [ ]
7.0 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0700 [ ]
71 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGAQ0710 [ ]
7.2 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0720 [}
7.3 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0730 [ J
7.4 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0740 [ ]
7.5 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0750 [ ]
7.6 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0760 [}
7.7 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0770 O
7.8 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0780 [ ]
7.9 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0790 ¢}
8.0 +0.021/+0.006 8 64 76 114 358HGA0800 [}
8.1 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0810 [}
8.2 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0820 [}
8.3 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0830 [}
8.4 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0840 O
8.5 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0850 [}
8.6 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0860 o
8.7 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0870 [}
8.8 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0880 [}
8.9 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0890 ¢}
9.0 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0900 °
9.1 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0910 [}
9.2 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0920 [}
9.3 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0930 [}
9.4 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0940 O
9.5 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0950 [}
9.6 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0960 O
9.7 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0970 ¢}
9.8 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0980 [}
9.9 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA0990 ¢}
10.0 +0.021/+0.006 10 80 95 142 358HGA1000 [ J
10.1 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1010 O
10.2 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1020 [}
10.3 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1030 ¢}
10.4 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1040 (@]
10.5 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1050 [ J
10.6 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1060 (e}
10.7 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1070 O
® Vorritig O kein Standardartikel
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GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer

OSAWA

358HGA 8XD || OshwA &y Po
. HGA

allgemeine Anwendungen, Weldonschaft

Lk x| ox

% Erste Wahl v geeignet | I:)

\ | R
‘ I
‘ L
D(m7) D Tol. d(hé) | 1 L EDP No. Stock
10.8 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1080 (]
10.9 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1090 O
11.0 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1100 (]
11.1 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1110 o
11.2 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1120 °
11.3 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1130 (@]
11.4 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1140 O
11.5 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1150 [ J
11.6 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1160 @)
11.7 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1170 O
11.8 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1180 °
11.9 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1190 O
12.0 +0.025/+0.007 12 96 114 162 358HGA1200 [
12.2 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1220 [ ]
12.5 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1250 (]
12.8 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1280 [ ]
13.0 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1300 [ ]
13.2 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1320 [
13.5 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1350 o
13.8 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1380 o
14.0 +0.025/+0.007 14 112 133 182 358HGA1400 [
14.2 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1420 [ ]
14.5 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1450 (]
14.8 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1480 o
15.0 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1500 [ ]
15.5 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1550 [
15.8 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1580 o
16.0 +0.025/+0.007 16 128 152 203 358HGA1600 [ ]
16.5 +0.025/+0.007 18 144 171 222 358HGA1650 [ ]
16.8 +0.025/+0.007 18 144 171 222 358HGA1680 O
17.0 +0.025/+0.007 18 144 171 222 358HGA1700 (]
17.5 +0.025/+0.007 18 144 171 222 358HGA1750 [ ]
17.8 +0.025/+0.007 18 144 171 222 358HGA1780 o
18.0 +0.025/+0.007 18 144 171 222 358HGA1800 [
18.5 +0.029/+0.008 20 160 190 243 358HGA1850 (]
18.8 +0.029/+0.008 20 160 190 243 358HGA1880 o
19.0 +0.029/+0.008 20 160 190 243 358HGA1900 (]
19.5 +0.029/+0.008 20 160 190 243 358HGA1950 °
19.8 +0.029/+0.008 20 160 190 243 358HGA1980 O
20.0 +0.029/+0.008 20 160 190 243 358HGA2000 [ ]
@ Vorratig O kein Standardartikel

18



GA-HGA - VHM-Hochleistungsbohrer OSAWA

SCHNITTPARAMETER

1ISO 513
Werkstoffgruppe Pt P2 BE psfee &
Harte/Rm <500 N/mm? 500+700 N/mm? | 600+1000 N/mm? | 900+1480 N/mm? <700 N/mm? 850+1200 N/mm?
Vc (m/min) 80+100 65+85 65+85 45+:65 45+65 35+55
D fn fn fn fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.150 0.150 0.130 0.105 0.057 0.057
4 0.150 0.150 0.130 0.105 0.057 0.057
6 0.190 0.190 0.170 0.133 0.095 0.095
8 0.220 0.220 0.200 0.152 0.124 0.124
10 0.220 0.220 0.200 0.152 0.124 0.124
12 0.280 0.280 0.230 0.181 0.171 0.171
14 0.320 0.320 0.250 0.209 0.190 0.190
16 0.320 0.320 0.250 0.209 0.190 0.190
18 0.380 0.380 0.300 0.228 0.228 0.228
20 0.380 0.380 0.300 0.228 0.228 0.228
1ISO 513
Werkstoffgruppe i 2 s
Hirte/Rm <750 N/mm? 550+850 N/mm?” | 650950 N/mm?
Vc (m/min) 40+60 40+60 30+50
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.800 0.060 0.060
4 0.800 0.060 0.060
6 0.100 0.080 0.080
8 0.100 0.080 0.080
10 0.120 0.100 0.100
12 0.120 0.100 0.100
14 0.140 0.120 0.120
16 0.140 0.120 0.120
18 0.160 0.140 0.140
20 0.160 0.140 0.140
ISO 513
Werkstoffgruppe E E
Harte/Rm 150+250 HB 150+350 HB 250+500 HB
Vc (m/min) 100+:120 80+100 65+85
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.162 0.143 0.086
4 0.190 0.162 0.095
6 0.238 0.190 0.124
8 0.257 0.238 0.152
10 0.285 0.266 0.190
12 0.314 0.285 0.209
14 0.342 0.314 0.228
16 0.380 0.333 0.247
18 0.399 0.361 0.266
20 0.428 0.380 0.266
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